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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich dzialan zgodnych z aktualnie obowigzujacymi przepisami dla
wykonania i odbioru robot potrzebnych do realizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej, zadanie pod nazwa
Termomodernizacja budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie przy ul Makuszynskiego  Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami specyfikacja zawiera:

¥  Nazwe zamowienia nadang przez Zamawiajacego,

»  Przedmiot i zakres robot budowlanych,

>  Niezbedne dane dla organizacji robot, zabezpieczenie intereséw osob trzecich, ochrony $rodowiska, bhp, zaplecze
Wykonawcy, organizacja ruchu,
Grup, klas i kategorii robot zgodnych z wspolnym slownikiem zamowien (CPV),
Definicie pojg¢, :
Wiasciwosci materialéw | wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrolg jakosci,
Wymagania dotyczace sprzglu i wykonania robot
Wymagania dotyczace odbioru i obmiaru robot w tym kontrola jakosci,
Opis sposobu realizowania robot tymezasowych,
Dokumenty odniesienia
Przepisy i normy.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

% Prawo zamowien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz.
1207 i Nr 145 poz. 1537.

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). )

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

% Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pozniejszymi zmianami).

>  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robot budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowego.

»  Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie Wspoinego
Slownika Zamowien (CPV) :

>  Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr

3696/93 w sprawie statystycznej kiasyfikacji produktow wedlug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspolnocie
Gospodarczej.

Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjgcia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamowien publicznych na roboty budowlane,
dostawy oraz na uslugi.

Wspolne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zamowien publicznych przez podmioty dzialajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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3. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJIWG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN

31 CPV sklada sie

»  Slownika glownego,
»  Slownika uzupelniajgcego.

3.2 Stownik glowny

Opiera sig na strukturze drzewa obejmujacego kody skladajace sig maksymalnie z dziewigciu cyfr, powigzane ze
sformulowaniami, ktére stanowia opis dostaw, robot budowlanych lub uslug towarzyszacych przedmiotowi zamowienia.

Kod numeryczny sklada sig z 8 cyfr podzielonych w nastepujacy sposob:

>  Pierwsze dwie cyfry okreslaja dzialy (XX000000-Y)

% Pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y)

»  Pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

»  Pierwsze pigé cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopieft precyzji w ramach kazdej kategorii.Dziewigta cyfra sluzy do
zweryfikowania poprzednich cyfr.

3.3 Slownik uzupelniajacy

Moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamowienia. Pozycje skladajace sig na kod
alfanumeryczny wraz 2z odpowiadajacymi  mu sformulowaniami  umozliwiajacymi  dodanie dalszych szczegoOlow
odnoszacych sig do szczegoinego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarow.

Kod alfanumeryczny sklada sig z:



»  Pierwszego poziomu zawierajacego literg odpowiadajacq sekdcji,
»  Drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktorych trzy wskazujq na poddzial, a ostatnia sluzy do celow
weryfikacji.
W niniejszym opracowaniu nie stosuje sig stownika uzupelniajgcego.
W wiekszosci robot sklasyfikowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. tj, stosujac
oznaczenia do poziomu kategorii robot. W szczegélnych wypadkach dia uszczegolowienia zastosowano dalsze kody.
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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach
budowlanych.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne, wspdine dla robo6t objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1 Przekazanie terenu

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspoirzedne gltéwnych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punkéw pomiarowych dom chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegolowych warunkach umowy , uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg projektowa :

»  dostarczong przez Zamawiajgcego,

»  sporzgdzong przez Wykonawce.

3.3 Zgodnos$é robot z dokumentacia projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona o ,0géinych warunkach umowy” Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji W przypadku , gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedq zgodne z
dokumentiacjg projektowq lub ST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi ,a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot.Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe: urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna,.

3.5 Ochrona $srodowiska w czasie wykonania rohot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynoéw, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwos$cia powstania pozaru.

3.6 Ochrona przeciwpozarowa




Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

3.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialdw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczonych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora
nadzoru.

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.10  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

3.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.  MATERIALY

4.1 Zrédta uzyskania materialow do elementow konstrukcyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane
powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Specyfikacjach Technicznych (ST). :

4.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wlasciwosc do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.



4.4 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materialow do wykonywania
poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey {ub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. TRANSPORT

6.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

6.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie | innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

7  WYKONANIE ROBOT

Whykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt .Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osoéb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

> rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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>  sposob i procedurg pomiaréw | badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

8.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materialéw oraz robét Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z umowg .Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji .Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow i rob6t ponosi Wykonawca.

8.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materialow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy Fojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bgda cdpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

8.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru .Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

8.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjq projektowa i ST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

8.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informagji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
¥  Polskg Norma lub
»  aprobatq techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie sq

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore speiniajg wymogi SST.

3. znajdujq sig w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow , dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robodt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.Jakiekolwiek materialy , ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

8.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazana i wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowiane spoczywa na kierowniku budowy.Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezgco i beda
dotyczyé przebiegu robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerwy. Zalaczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach ,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

»  dane dotyczace jakosci materialow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzal,

»  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycie , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie .Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig .
Projekiant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow , orzeczenia o jakosci materialow , recepty
robocze | kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w tym punkcie, nastepujace dokumenty:
) pozwolenie na budowe,
)  protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)  operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostegpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
9  OBMIAR ROBOT

9.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i lerminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow .Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach Jednostki
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy




Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
alestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

9.4 Wagqi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
10 ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podiegaja nastgpujacym odbiorom:
) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
) odbijorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sig dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

10.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizuainej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajgcych i robdt poprawkowych W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robot uzupelniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédl odbioru ostatecznego robot, sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiardéw kontroinych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa

zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
(np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietienia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



10.5 Odbidér pogwarancyiny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot”.

11. PODTSWY PLATNOSC

11.1  Ustalenia ogdine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci
jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

»  robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

»  wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony . zdrowia
(Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z poOZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

Nazwa zadania: Termomodernizacja Budynku Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Krakowie przy ul Makuszynskiego

Rozdziat li

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
Roboty ogélnobudowlane przy ociepleniu budynku
Kod CPV 4562700-8 i CPV 45262800-9

Spis tresci
1. 45410000-4  Tynkowanie
2. 45442100-8  Roboty malarskie

3. 45450000-6  Docieplenie scian



Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru roboét budowlanych

Nazwa zadania: Termomodernizacja Budynku Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Krakowie przy ul Makuszynskiego

1. Tynkowanie kod CPV 45410000-4 kod CPV 45324000-4

> Dekorowanie kod CPV 46451000-3
> Odtwarzanie kod CPV 45454100-5
» Roboty izolacyjne kod CPV 45320000-6
e Izolacja cieplna kod CPV 45321000-3
» lzolacja dziwekoszczelna kod CPV 45323000-7
e Wznoszenie rusztowan kod CPV 45262100-2
> Cement kod CPV 28811200-2
> Woda naturaina kod CPV 41100000-0

Wapno kod CPV 14121200-7

Gips kod CPV 14121100-6

YV VYV

Tworzywa izolacyjne
Zwir, piasek, kruszywa

kod CPV 28811500-5
kod CPV 14210000-6



Spis tresci:

OONPT LN~

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonywanie robot
Kontrola jakosci robot
Obmiar i odbior robot
Podstawa platnosci
Przepisy zwigzane



WSTEP
1.4~ Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych.

1.2 Zakres rohot objetych ST

%  Tynki , ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztaltujaca forme

architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania

zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike

wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. Wymagania i badania

przy odbiorze".

»  Przy wykonaniu tynkow nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.

>  Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

Y

1.3 Ogo6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST Rozdziale | (kod 45000000-07) "Wymagania
ogolne".

2,

3.

MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Rozdzial | (kod
45000000-07) "Wymagania ogélne”

2.2 Zaprawy do wykonania tynkéw zwykiych powinny odpowiadaé _wymaganiom normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

»  Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie".
»  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Rozdziale | (kod 45000000-07 ) "Wymagania ogélne”

3.2 Sprzet do wykonywania tynkow zwykiych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego

sprzetu:
»  mieszarki do zapraw,
»  agregatu tynkarskiego,
4. WYKONANIE ROBOT

41 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Rozdziale | (kod 45000000-07) "Wymagania ogoéine".

4.2 Przygotowanie podioza

4.21 Podloza tynkéw powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

»  Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungg
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substangji tlustych mozna usung¢ 10%. roztworem
szarego mydla lub wypelniajac je lampa benzynowa.

>  Nadmiernie sucha powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

»  Specjalistyczne przygotowanie podioza dla tynkow cienko warstwowych systemu Bolix
podano w projekcie budowlanym.

Zamiana systemu musi by¢ uzgodniona z projektantem. W takim wypadku przygotowanie
podioza musi by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami nowego systemu.

4.3 Wykonywanie tynkow

4.3.1 Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.
4.3.2 Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi

okreslonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 00.

4.3.3 Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/8-1 01 00.



4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

Tynki zwykle kategorii Il i Ill nalezq do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposoéb standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza sig do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sig skiadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasoéw i listew kierunkowych.

Glad? nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1 :2.

Tynki cienko warstwowe systemu Trranova nalezy wykonywaé zgodnie z opisem w projekcie
wykonawczym. Zmiana systemu i tynku powinna byé uzgodniona z projektantem ktory poda
zasady wykonywania tynkéw wg nowego systemu. W wypadku stosowania systeméw ogdlnie
znanych takich jak Kreisel, Blix itp. Dopuszcza sig wykonywanie tynku zgodnie z zasadami
systemu dostarczonymi przez producenta bez koniecznosci aneksowania dokumentacji jedynie
przy akceptacji zamiany przez projektanta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogéline zasady kontroli jakosci robot podano w ST Rozdziat | (kod45000000-07) "Wymagania ogdlne”

5.2 Badania w czasie robét

5.2.1

522

Czestotliwo$é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoblnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowtlane”.

Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.3 Badania w czasie odbioru robét

5.3.1

5.3.2

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-1 01
00 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegoblnosci:

>  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami
w dokumentacji powykonawczej,

»  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

»  prawidiowosci przygotowania podiozy,

»  mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

>  przyczepnosci tynkéw do podioza,

»  grubosci tynku,

> wygladu powierzchni tynku,

»  prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

»  wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Odbiory

Nalezy dokona¢ nastgpujacych odbiorow:

1. Odbiory czesciowe

a) przygotowanie podioza

b) klejenia i mocowania piyt

c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem
2. Odbioru koncowego wg niniejszej specyfikacii

6. OBMIAR | OBMIAR ROBOT

6.1 Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST Rozdziat | (kod 45000000-07) “"Wymagania ogélne’

6.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie surowym i wysokos$ci
mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnige pilastrow i slupow oblicza sig w
rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca sig powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m%

6.3 los$é tynkow w m? okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,




6.4 Odbior robét
6.4.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Rozdzial | (kod 45000000-07) "Wymagania ogolne” .
6.4.2 Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i

umyé woda.

6.4.3 Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwiazan:

> tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk i ponownie wykonac

roboty tynkowe.

6.5 Odbidr tynkow

6.5.1 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
byé zgodne z dokumentacja projektowa.

6.5.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste]
nie moga byé¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3na catej diugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
>  pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1mb i ogdlem nie wigcej niz 4mm,
>  poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1mb i ogélem nie wigcej niz Bmm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

6.5.3 Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
>  wykwity w postaci nalotow roztworow soli  wykrystalizowanych na powierzchni  tynkow
przenikajacych z podioza, pilsni itp.,
> trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia | pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.
6.5.4 Odbiér gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory powinien zawierac:
»  oceng wynikow badan,
»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
=

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem

7. PODSTAWA PLATNOSCI

71 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Rozdziat | (kod 45000000-01) "Wymagania
ogolne”

7.2 Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialow i sprzgtu,

obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obslugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét,
przygotowanie podioza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie,

obsadzenie kratek wenlylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkow,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacje stanowiska roboczego.

YVYVYYYYVYYYYYYY

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/8-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/8-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-8000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci

9. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej
ocynkowanej powinny byé wykonywane z blachy o grubosci od 0,5mm do 0,8 mm. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesie ruchow poziomych i pionowych dachow w taki sposdb, aby nastgpowal szybki odplyw wody z obszaru
dylatacji.

9.1 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe
{rynhaki) o wyregulowanym spadku podioza. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny
byt wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczaine jest sytuowanie koryt wzdluz Scian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.Rozstaw
rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0m Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podioze wokol wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu
osadzenia kolnierza wpustu.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowarie w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od elementéw ponad dachowych. Wioty wpustow dachowych
powinny byé zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi nalozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenla
lisémi lub innymi elementami mogacymi stac¢ sig przyczyng niedroznoéci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wypustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu). Spadki podiuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny odplyw wody opadowej .Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , uchwyty za$ do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B- 94701:1999. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC - U
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999.Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych
powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN- 92/8- 01707.



Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru roboét budowlanych

Nazwa zadania: Termomodernizacja Budynku Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Krakowie przy ul Makuszynskiego

2. Roboty malarskie kod CPV 45442100-8
» Malowanie budynkow kod CPV 45442110-1
> Malowanie budowli kod CPV 45442121-1
> Powtérne malowanie kod CPV 45442180-2
» Usuwanie warstwy malarskiej kod CPV 45442190-5
> Roboty w zakresie ochrony powierzchni kod CPV 45442300-0
> Farby : kod CPV 24310000-0
» Lakiery kod CPV 24320000-3
> Mastyksy, wypelniacze, uszczelniacze kod CPV 24340000-9
» Rozpuszczalniki kod CPV 24350000-2
» Wznoszenie rusztowan kod CPV 45262100-2



Spis tresci

Wstep

Materialy

Podloza pod malowanie

Wykonanie robét malarskich

Wymagania w stosunku do powlok malarskich
Kontrola i badanie przy odbiorze robét malarskich
Odbior robdt malarskich
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze warunki techniczne dotycza i odbioru robot malarskich -na zewnatrz budynkow mieszkaniowych, uzytecznosci
publicznej i przemyslowych. Warunki techniczne moga stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych:

> opisow dotyczacych okreslenia rodzaju , zakresu i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow robot — w

dokumentacji projektowej,

»  materialow przetargowych ktore wraz z dokumentacjg projektowa.
W ninigjszych warunkach technicznych zostaly uwzglednione wymagania techniczne PN oraz wspoblczesna wiedza i
dogwiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na réznym podiozu powlok malarskich wewnatrz i na zewnatrz
budynkow, przy uzyciu réznych farb, lakierow i emalil. Zaklada sie, ze roboty malarskie bedg wykonywane przez
wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoly robocze wyposazone w niezbedny sprzet W tekscie przyjeto zasade nie
cytowania tekstow, lecz jedynie powolania sig na odpowiednie punkty przepisow norm.
W projekcie zatozono stosowanie tynku barwionego w masie a wiec nie wystgpowa¢ beda przy zalozonej technologii
roboty malarskie elewacyjne. Projekt dopuszcza jednak zmiang technologii i wobec powyzszego niniejsza specyfikacja
obejmuje kompletny zakres robot malarskich

1.2 Normy zwigzane

PN - B ~ 10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN - B~ 10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN ~ B — 10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wygania i badania

N - EN -1502409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok podioza oraz

przyczepnosci migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
. kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

1.3 Dokumentacia robét malarskich
Dokumentacje robot malarskich stanowia:
>  projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, poz. 906), :
>  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), zgodna
z definicja w Rozporzadzeniu MSWiA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, poz. 239),
%  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29),
%> dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
stosowania - uzytych wyrobow budowlanych, zgodne z ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1999r.
(Dz.U. nr 89 /1994, poz. 414 z pozniejszymi zmianami),
>  protokoly odbioréw czesciowych i korcowych robot malarskich, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych.
Przez dokumentacje powykonawcza robot malarskich nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane)
wymieniong wyzej dokumentacjg robot malarskich z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikadji
technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. Jesli do umowy inwestora z wykonawcg nie dolgczono specyfikacji
technicznej w opisie w dokumentacji projektowej powinno by¢ zaznaczone, ze wykonanie i odbiory okreslonych w projekcie
budowlanym robot malarskich powinny by¢ zgodne z ninigjszymi warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Materialy do malowania elewacii budynkéw

Do malowania elewacji moga, by¢ stosowane farby:

> na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych ,

>  na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania wodg

lub w postaci ciekiej,

»  na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozcienczania woda,

Ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81913:1998.
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-C-
81901:2002.Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.Farby i emalie na spoiwie Zzywicznym rozcienczalne woda powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.Srodki gruntujace powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. PODLOZA POD MALOWANIE

3.1 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Podloze pod malowanie stanowi¢ moga;

beton

tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

Y

>
X,
>



> drewno

»  elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sg nastepujace:

1 Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz tlustych
plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny byé usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

2)  Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa | zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy,
wykwitow solnych). Wystajace lub widocznie nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac $ladow slarej farby
ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3) Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

4)  Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tuszczu.

3.2 Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podlozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastgpujgcych terminach:
»  po otrzymaniu protokoélu z ich przyjecia —tynkow,
¥ nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania —betonu.
Kontrole podiozy nalezy przeprowadzié¢ po zamocowaniu | wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowacé w przypadku:
» podlozy betonowych — zgodno$é wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupeinienia, zabezpieczenie elementow metalowych,
> tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnosc¢ z projektem, rownosc i wyglad powierzchni z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970, czysto$é powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementow metalowych,
wilgotnosci,
> elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968.

Réwnos$é powierzchni tynkow nalezy sprawdzic metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenic¢ wizualnie z odleglosci okolo 1m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie sucha, czystg reka. W przypadku
powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich
przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobrac probke podioza i okreslic wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podiozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

3.3 Przygotowanie podiozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materialéw oraz sposoby majgce na celu usunigcie tych niezgodnoéci. Po usunigciu niezgodno$ci nalezy przeprowadzic
ponowna kontrolg podiozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokolu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

41 Warunki prowadzenia robé6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
»  podczas opadow atmosferycznych ( w przypadku robot na zewnatrz budynku),
» w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowal spadek
temperatury ponizej 0°C,
> w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byla wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo naslonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte)
nalezy odsloni¢.Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, piyty widknisto -
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podiozy drewnianych nie
wieksza niz podana w p. 3.1. :
Tablica 1.
Najwigksza dopuszczalna wilgotnos$é podiozy minerainych przeznaczonych do malowania

. Najwigksza wilgotnos¢ podloza, w %
Lp. Rodzaj farby masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.



4.2 Kontrola materialéw

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:
» czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobow z odpowiednig norma lub
aprobatg techniczna,
> termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
»  wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualne. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszaning.Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb cieklych :
>  skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty, )

grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

kozuch,

slady plesni,

trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujace sig spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.
przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

zbrylenie,

obce wiracenie,

zapach gnilny,

slady plesni.
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4.3 Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniajg wymagania podane w p. 3.1, a warunki
wymagania punktu 4.1.Roboty powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosci od rodzaju stosowane] farby i zadanej jakoséci robot. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta farby, ktora powinna zawierac:

informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

krotnosé nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i
ostaniac¢ przed zabrudzeniem farbami. ’

Y
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5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWELOK MALARSKICH

5.1 Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
5.2
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacjg,
by aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,
c) jednolitej barwy, rownomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podioza, plam, $laddw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$é powloki odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny wystgpowac
ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypelniaczy.

5.3 Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odpore na zmywanie wodg przy zastosowaniu $rodkow myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i $ladéw pedzla; nie dopuszcza sig spgkan, luszczenia sig powloki i
odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury
podloza,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podioza

5.4 Wymagania w stosunku do powtok wykonywanych z farba na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spelnia¢ wymagania podane w p. 5.2.

5.5 Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:



a) rownomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow — nie powinny za$ zacierac sig ani
obsypywaé przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

b) nie mie¢ Sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych
i cementowych bez dodatkdw modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sig w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm?,

b) chropowato$é powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.6 Wymagania w_stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach _#zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:
a) mied jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie miec $ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy
i zmarszczen,
c) dobrze przylegac do podloza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

6.1 Zakres kontroli i badan

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperalurze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 65% Odbior robot malarskich obejrnuje:

»  sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

»  sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
»  sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
»  sprawdzenie przyczepnos$ci powloki,

»  sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2 Metody kontroli i badan

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco: )

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okolo 0,5 m, ’

b) sprawdzanie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
ub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpily slady farby,

.d) sprawdzenie przyczepno$ci powloki:

» na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pgdzlem nacietej
powloki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

>  na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN-1SO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotkg
z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powlokg nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cala badana powloka bedzie miala jednakowa barwe i nie powstang przeswity podloza.

Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

6.3 Ocena jako$ci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.

W przypadku gdy kiorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostaly
wykonane prawidlowo i nalezy wykonac dziatania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z

wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powloki, a wyniki odnotowa¢ w formie
protokétu kontroli | badan

7. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Odbidr robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktoérego przedmiot okre$lajg
projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodno$¢ wykonania rob6t stwierdza sig na
podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych
i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.



Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstgpstwa nie
obnizaja wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.Protokol odbioru powinien zawierac:

»  ocene wynikow badan,
¥ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.



Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

Nazwa zadania: Termomodernizacja Budynku Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Krakowie przy ul Makuszynskiego

3. Wykonanie bezspoinowych systemow ociepleniowych
kod CPV 45450000 - 6

Kody CPV

28811500~ 5 Tworzywa izolacyjne

28811260 — 3 Izolacje dzwigkoszczelne

24163000 - 4  Polimery styrenu w formach podstawowych
24310000 —- 0 Farby

24340000 -9 Wypelniacze uszczelniacze

28112310 -6 Rusztowania

45262100 — 2 Stawianie rusztowan

45453100 - 8 Roboty renowacyjne
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB - Instytut Techniki Budowlanej



1.0 Czesé ogdlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot - wykonania
bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) Scian budynkow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest, stosowana jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkL. 1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢. ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z dowiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specylikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnglirznych powierzchniach cian (przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istnigjacych, w ramach robot
termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwoéci materiatow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemaéw ociepleniowych
oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7 Rozdzial | Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zeslaw wyrobow produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sig, minimum, z nastgpujacych skladnikow:

° zaprawy klejacej i lacznikow mechanicznych systemu,

° materiatu do izolacji cieplnej, :

. jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
. warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skladniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzglgdu na:

o rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, welna mineraina (zwykla, lamelcwa),

° sposob mocowania - kiejenie. klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

° rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

e stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym.
organicznym i powlokami farb. :

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podioze lub — warstwe zbrojona, celem regulacji (wyrownania, redukcji) nasigkliwosci
jub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - malerial o niskiej wartosci wspolczynnika przewedzenia ciepla, jako skladnik BSO mocowany w formie pliyt na
$cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podioza.

t.aczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systemow izolacji ciepinej do podloza, na przykiad kotki rozporowe i
profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposérednio na powierzchni materialu do izolacji cieplnej. Zawiera
zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace sig z przedzy z cigglych widkien szklanych w obu kierunkach
watku | osnowy. z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow. .

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymalosci mechanicznej.
Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny ilub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi faklurg i barwe.

Systemowe elementy uzupeiniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe). katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile
i elementy dekoracyjne, podokienniki stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.



1.5 0Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projeklowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST "Wymagania
ogéine" Kod CPV 45000000-7 Rozdziat | pkt 1

1.6 Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacjg robét ociepleniowych stanowia: .

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

° specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie
z ‘rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy. montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zno zmianami),

o dokumenly $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

o protokoly odbiorow czgséciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

° dokumenlacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodni z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. z
2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegolowe] specyfikacii technicznej wykonania
i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
Czgs¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraé miedzy innymi:

. widoki elewacji. wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych. linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych - rozwinigcia poszczegolnych elewacii.

. rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej)

° rysunki detali architektonicznych - szczegolow polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarkg, podokiennikami, okapem

dachu. ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7,Rozdziat | pkt 1

Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

° oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta. jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska. albo

° oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce. ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma [ub aprobatg techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

Specyfikacja slandardowa nie opisuje ewentualnych rdznic, dotyczacych wymagan dla poszczegolnych bezspoinowych systemow

ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

2.2 Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujacy

Material wodorozcienczainy (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza,
do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykoinczeniowej. Przyjeto zgodnie z systemem TERRATCHERM klej szpachlowy KS 122 EXTRA lub plyn gruntujacy Weber PG 21
Ibogrunt



2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zrdéznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1cm. Przyjeto
zgodnie z systemem Terratcerm SD 010 zaprawe kiejaca WEBER ks 112 kps

2.2.3 Plyty termoizolacyjne:

° plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od
rodzaju podloza, wysokosci budynku i polozenia na $cianie - metodg klejenia, za pomocq tgcznikéw mechanicznych lub
metodg laczona. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ polfaczen. Do
elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni
zwyklych plyt. Szczegolowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

° plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poroéwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasiakliwo$c,
majg zaslosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na
cokotach budynkow. Szczegolowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

° plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na calych powierzchniach $cian budynkow lub, w polgczeniu
ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wlasciwosci podioza, tylko klejone.
Szczegolowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162, Budynek ponizej 11 kondygnaciji przyjeto
ocieplenie styropianem. Od poziomu 2.0 m do terenu i ponizej Panda EPS 100- 038 powyzej Panda EPS 70-40

2.2.4 taczniki mechaniczne

. kolki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z
blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki
termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

» profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, siuzace do mocowania piyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach. :

2,25 Zaprawa zbrojgca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa). zawierajaca wypelniacze (takze widkna) masa,
nanoszona na powierzchnig plyt izolacyjnych. w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. Przyjeto zgodnie z systemem Terralcherm kiegj
szpachlowy KS 122 kps extra

2.2.6 Siatka zbrojaca

Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, Wtapiana w zaprawe zbrojgca. System
nie uzywa wiasnej siatki nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

2.2,7 Zaprawy (masy) tynkarskie

o zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno- polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia. zgodnie z zaleceniami producentow. dla poprawy cech optycznych.
nasigkliwoci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1.5-6mm) wykonywane sa w roznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy ("kornik”. zlobiony).

° masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materialy do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci
i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkow mineralnych.

o masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w rdznych grubosciach i fakiurach powierzchni tynkéw - typu baranek,
rowkowy lub modelowany.

o masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej. gotowe materialy do wykonywania tynkéow

. cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak
w przypadku tynkow krzemianowych.

Dla przedmiotowego obiektu przyjeto dekoracyjny tynk krzemianowy Weber TD 331 TERRASIL niewymagajgcy malowania bowiem

jest on barwiony w masie.

2.2.8 Farby

Farby elewacyjne akrylowe. krzemianowe (silikatowe) i silikonowe. stosowane systemowo lub uzupelniajaco na powierzchniach
tynkow cienkowarstwowych. Zastosowano farbeg krzemianowg do barwienia w masie



2,29 Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe):

. profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe. sluzgce do systemowego uksztaltowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO. mocowane do podioza za pomocg kolkéw rozporowych.
° narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),

sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow. osciezy ilp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

. listwy krawedziowe - elementy ze stali nie rdzewnej (aluminium) sluzace do wykonywania stykdéw BSO z innymi materiatami
(np. ocieznicami). )

o profile” dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego; sluzace do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

e tadmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej. bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania szczelin
dylatacyjnych, polaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.

° pianka uszczelniajaca - material do wypelniania nieszczelnych polaczen migdzy plytami izolacji termicznej,

° siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?®) , do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2m ponad poziomem
terenu),

e siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m?) do ksztaltowania detali elewacji
(boniowanie, profile),

o profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwag zbrojona i malowane,

° podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do

montazu z BSO.
2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg
wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymoég koniecznosci
wylacznego stosowania skladnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Malerialy i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne
ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). W projekcie dopuszczono stosowanie innego
systamu dociepleni niz zaprojektowany. W wypadku zmiany systemu musi on spelnia¢ powyZzsze warunki

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga byé przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:

° sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji prcjektowej i specyfikacii technicznej ,

. sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczy! dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjgcie malerialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.5  Warunki przechoWywania i sktadowania wyrobow do rob6t ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).Podstawowe zasady przechowywania:

. $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim naslonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

° materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

s izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny minerainej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

. siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem |
uszkodzeniem mechanicznym. . ‘

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogoine"Kod CPV 45000000 -7, pkt. 3
3.2 Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1 Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowarn | urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,



3.2.2 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,.

3.2.3 Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
"big bag") do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4 Do nakiadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5 Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pily reczne i
elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzj i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6 Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw (zaglebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7 Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,
3.2.8 Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoine” Kod CPY 4500000"0-7, pkt 4
4.2 Transport materialow

Materialy wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materialow, aprobaty technicznej
(pkt 4 Pakowanie. przechowywanie i transport). zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego. wodnego i innymi.
Zaladunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zaladunek zaleca sig prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzelu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki. weiagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé malerialy wyscidlkowe. amortyzujace, takie. jak: maty
slomiane. wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

° wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych. jak i prac renowacyjnych. Projekt

powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposdob nie powodujacy powstawania istotnych dla
funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych, .

° przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

. wykonaé wszyslkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki.

. wykonac caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie. obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej. przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO.

° wykonaé roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotno$ciowg podloza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

o wykona¢ zabezpieczenia stolarki. $lusarki, oktadzin i innych elementow elewaciji.

5.3 Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podloza. polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystgpowania pozostalosci wykwitow i
spiekéw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnoéci (nasiakliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pgdzla lub spryskiwacza.



Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warlosci zalezne sq od rodzaju podioza (konstrukcje murowe. zelbetowe monolityczne. zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreélone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. ninigjszej ST.
W specyfikacji technicznej szczegblowej nalezy odwolac sig do norm dotyczacych rodzaju podioza wystgpujacego na docieplanym
obiekgie).llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié uzyskanie wynikow, miarodajnych dla calej
powierzchni podloza na obiekcie.Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy
istniejacych - zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwoéci dotyczacych wytrzymalosci
nalezy wykona¢ jej badanie metodg "pull off, przy zaslosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykonaéprobe odrywania przyklejonych do podioza probek materialu izolacyjnego.Szczegolne] uwagi wymagajg podioza
(warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoplytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku. poza powierzchnia, ocenie
podiega wytrzymalo$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej.

54 Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

o oczyscié podioze z kurzu i pylu, usuna¢ zanieczyszczenia. pozostaloéci srodkow antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwily.. Juzne czastki materialu podioza,

. usunaé nierownosci i ubytki podloza (skucie. zeszlifowanie. wypelnienie zaprawg wyrownawcza).

° usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

. w przypadku istnigjacych podiozy usungé warstwe zluszezen. spekan. odspajajgcych sig tynkow i warstw malarskich.

Sposbb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rozne rodzaje Scierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podloza, powstale ubytki wypelni¢ zaprawa

wyrbéwnawcza.

o wykonaé inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegblowej oraz przez producenta systemu, )

° wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu. dotyczacych dopuszczalnych warunkow atmosferycznych
(najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego naslonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajgcych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych. promieniowania
slonecznego i wiatru.

5.5.1 Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek gruntujgcy na calg jego
powierzchnig.

55.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczyé polozenie ich doinej krawedzi i zamocowac wzdluz nigj listwe cokotowa (3 kotki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejseach krawedzi BSO
zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej .Nanie$¢
zaprawe klejaca na powierzchnie plyl izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci plackow i cigglego pasma na
obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na calej powierzchni plyty. Piyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowaé wcze$niej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty
naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15cm). Zapewnic
szczelno§e warstwy izolacji termicznej poprzez Scisle ulozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w
przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej. plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi. nie wczesniej. niz 24 godziny po zakoniczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kolkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikow
zalezna jest od gruboéci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewaciji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub whic trzpienie.

5.5.3 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawgdzie naroznikow budynku i ociezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
polaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki
zbrojacej. :

5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnig piyt izolacji
termicznej naciggnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), nalozy¢ i wiopi¢ w nia za pomoca pacy siatke zbrojgca, W pierwszej
kolejnosci ewentuaing siatke pancerna. Powierzchnig warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie zakryta

‘zaprawa.

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej



Zaleznie od syslemu. na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacey.

5.5.6 Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7 Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoficzeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej. niz po uplywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ masg tynku cienkowarstwowego i poddac
jego powierzchnig obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projekiowa oraz specyfikacjg techniczng
szczegolowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Kolor tynku barwionego w masie powinien byé na poszczegoinych fragmentach budynku zgodny z
kolorystyka zataczona do projektu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda wykorzystane do wykonywania
robot oraz dokonac oceny podioza.

6.2.1 Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza sig posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialow na
budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialow przez producenta. potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegolowej) pokrycia, opracowariej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2 Ocena podloza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzié¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3 Badania'w czasie robot

Jakosé i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

6.3.1 Kontroli przygotowania podfoza

Nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2 Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej

Montazu profili cokolowych, przyklejenia piyt na.powielzchni i krawedziach, szczelnoéci stykow piyt, wypelnienia szczelin. czystosci
krawedzi plyt. uksztaltowania detali elewacji - dylataciji, stykow i polgczen,

6.3.3 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego

Rozmieszczenia i rozstawu kolkéw rozporowych, polozenia talerzykow (krazkéw) wobec plaszczyzny piyt (w plaszczyirﬁe lub do 1
mm poza nig), :

6.3.4 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej

Zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia krawedzi. wielkosci zakladow siatki. pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i
jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, {zn. pgknigé na polaczeniach piyt i/lub peknigé o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

6.3.5 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej

Sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

6.3.6 Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej:

o tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, fakiury,
o malowania - pod wzgledem jednolito$ci i koloru.



6.4 Badania w czasie odbioru robét
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badari

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny spelnienia wszystkich wymagan. dotyczgcych robot ociepleniowych.
w szczegolnosci w zakresie:

. zgodnosci z dokumentacjg projekiowg i specyfikacjg techniczng (szczegoOlowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

° jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

o prawidlowosci przygotowania podioza,

o prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegolow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie
ich wykonywania.Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly sig¢ do
wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po calkowitym zakorczeniu robot

6.4.2 Opis badari odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonac oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania
$cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta
systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ociepiania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie
na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.M.in. zgodnie z trescig "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Wediug tej normy odchylenia
wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sig w nastepujacych granicach:

. ) . Odchylenie
Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sig
. tynku od ptaszczyzny i . _
Kategoria tynku odchylenie krawedzi od finii plaschyzn od kata
prostej } ) przewidzianego
. pionowego poziomego w dokumentaciji
nie wigksze niz
nie wigksze niz 2mmna 1mi 3mm na 1m
nie wigksze niz 3mm iw ogolem nie wigcej i ogolem nie wigcej
1 liczbie nie wiekszej niz 3 na| niz 4mm w pomieszczeniach do niz 6mm na catlej nie wigksze niz 3mm na
calej dlugosci taty 3,5m wysokoséci oraz nie wigcej powierzchni migdzy im
kontrolnej 2m niz 6Bmm w pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m wysokoSci pionowymi (ciany,
belki itp.)
Obowigzujg takze wymagania:
. odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7mm,
o dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10mm na calej

wysoko$ci kondygnacji i 30mm na calej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny i staly kolor i fakture:.
Niedopuszczaine jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosci i wklgslosci, mozliwych do wykrycia w $wielle
rozproszonym :

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt7

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1 Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dfugosci $cian w

stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplanej.




7.2.2 Z powierzchni potraca sig powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1m’, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugosci oéciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubosciag ocieplenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza,
klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.lch odbior powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezyprzeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.W przypadku
pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projeklowg i szczegolowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac
i rodzaj materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.Wszystkie ustalenia
zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odhidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci, robét. Odbioru czegsciowego robot dokonuje sig dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.Odbiér czeSciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.Protokét odbioru czesciowego jest podstawa o do
dokonania czeéciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg formg przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacja projektowa.Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania
powinna okreslaé umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przediozy¢ komisji naslepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, .

. szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

. dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoly kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac, .

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow

. budowlanych,

. protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

. instrukcje producenta systemu ociepleniowego, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i szczegblowej specyfikacji
technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegolowey) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. .Z czynnosci odbioru sporzadza sig

protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac: .

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. oceng wynikow badan,

° wykaz wad lusterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

. stwierdzenie zgodnosai lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowienien.

Protokal odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korficowego pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca,.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.



Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostaleczny (kofcowy)'. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewenlualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.Przed uplywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i
odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen'jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego
fub

° ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia Jub kwoty ryczaltowe obejmujagce roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

° przygotowanie stanowiska roboczego,

° dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

° obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi. -

. ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4m,

o ocene i przygotowanie podloza,

° zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej. okladzin i innych elementow elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

° wyznaczenie krawgdzi powierzchni BSO (cokdl, styki z plaszczyznami innych materialow elewacyjnych. krawedzie
powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termiczne;j.

° gruntowanie podloza, ' .

° przyklejenie plyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych. wypetnienie ewentualnych

nieszczelnosci.

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot ociepleniowych.

ewentualne naklejenie siatki pancernej. wiopienie w warstwg zaprawy i wyrownanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow.

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych (profili).

wyznaczenie przebiegu i montaz profili. listew naroznikowych. ochronnych. brzegowych. dylatacyjnych itp.. wraz z docigciem

polaczen na naroznikach wklgslych i wypuklych. wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem. mocowaniem

dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp. . .

° wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych. wraz z uksztaltowaniem polaczen w naroznikach wklgstych i
wypukiych. ewent. zbrojeniem powierzchni. zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem. malowaniem.

J wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) - tynki. okladziny. ewent.
malowanie. ) :

° usuniecie zabezpieczen stolarki. okladzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen.

o uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

. usuniecie pozostalosci. resziek i odpadow materialow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami
producenta. '

° likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepieniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych. koszty niezbednych rusziowan moga byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu. demontazu
i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt 9
szczegolowej specyfikacji technicznej ocieplenia. opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby

A 1:2005(U) z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja



PN-EN 13500:2005

PN-ISO 2848:1998
PN-1ISO 1791:1999
PN-ISO 3443-1:1994
PN-63/B-06251
PN-711B-06280

PN-80/8-10021
PN-70/B-10026

PN-68/B- 10020
PN-69/8-10023

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje . z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geomelrycznych.

Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.

PN-68/B8-10024

PN-70/B-10100
PN-B-02025:2001

PN-EN 1SO 6946:2004

10.2

Wymagania

i badania przy odbiorze

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéow mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepiny i wspotczynnik przenikania
ciepla. Metoda obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymizmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pdzno zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- (Dz.U. z 2004r.. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.U. z 2005r. Nr 75. poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych. jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75. poz. 690 z p6zno zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z dnia 12 maja 2004r.).
Wytyczne wykonawstwa. oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania écian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen. Warszawa 2004r.

Instrukcja ITB Ar 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow Warszawa 2002r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut
Techniki Budowlanej. 2003r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego

i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa. Instytut Techniki
Budowlanej, 2003r. :

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (TB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Warszawa.
Instytut Techiniki Budowlanej. 2000r. :

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi.
Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen cian zewnelrznych. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r. )

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | Budownictwo ogéine czgs¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnoséci, wymagan, jakie
powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczesiniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planhu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003 r., Nr 120. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroii wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz.U. z 2004r. Nr 130. poz. 1386). '

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw
Czlonkowskich odnoszacych sig do wyrobéw budowlanych.



